
1. Массовая доля диоксида кремния, 

    %, не более

2. Массовая доля оксида алюминия, 

     %, не менее

3. Массовая доля оксида железа, 

     %, не более

Photo

4. Массовая доля диоксида титана, 

     %, не более

5. Массовая доля остатка на сите № 0,125,

     % не более



Наименования показателя
Нормы


(согласно технического

 стандарта)

Показатель

55 49-53

28,5-31,5

0,7-1,3

0,4-1,0

3,0

1,5-4,0

30

1,0

1,2

5

-

СПЕЦИФИКАЦИЯ

обогащённого каолина АКС

6. Массовая доля влаги,

%, не более


